Abbildung 5:  Spezifische Abriebfestigkeit (Taber-Abrieb) verschiedener Parkettlacke
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Tabelle1

				0		100		200		500		1000

		Vergleich 1999 Bürkle / Hannover M.		0		4.2		13.6		20.3		47.7

		Vergleich Hornitex Super Floor		0		4.6		8.4		14.9		28.7

		Suncoat 101 20.12.99		0		6.8		17.6		29		68.8

		Suncoat 101 + Narola L102 matt 20.12.99		0		10.2		20.6		41.3		64.9

		Suncoat 102 27.01.00		0		11.8		28.3		61		119.9

		Suncoat 102 27.01.00		0		14.2		26.5		63.7		88.1

		Suncoat 101/103 27.01.00		0		17.5		35.4		57.5		84.5
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