Tabelle 2: Härtungsversuche mit Pflanzenöl-Derivaten

	Nr.
	Startmaterialien für die Synthese (Univ.Oldenburg)
	Chargen-Nr. der Universität

Oldenburg
	Funktio-nalität
	Farbe

Aussehen
	ITI-

Serien-Nr.
	Härtungs

bedingungen
	Kommentare

	1
	Rüböl +

Acrylnitril
	35, 41, 51, 75, 78
	3
	braun
	1, 2, 3, 6, 8, 9, 17, 27, 40
	ESH
	träge (> 100 kGy)

weich (PH < 40)

	2
	Oleylalkohol +

Acrylsäure
	36, 70, 77
	1
	braun
	1, 3, 8, 9
	ESH
	träge,

steigert PH > 40

	3
	Ricinusöl +

Acrylsäure
	39, 50, 69, 70, 74, 76, 80, 187: a, b, c, d, 202, 203
	3
	gelb-

orange
	1, 6, 18, 22, 23, 24, 26, 29, 38, 41, 42, 43, 47
	ESH
	träge, nicht stabil,
weich (PH < 40)

	4
	Ölsäuremethylester +

Acrylnitril
	55
	1
	braun
	34
	ESH
	weich bei 200 kGy

	5
	10-Undecen 1-ol +

Acrylsäure
	109, 112, 132, 155
	2
	hellgelb
	25, 27, 30
	ESH
	PH 070 bei 200 kGy

	6
	Ricinusöl + Methacrylsäurechlorid
	156
	3
	braun
	35, 39
	ESH
	nicht polymerisiert bei 200 kGy

	7
	Ricinolsäure +

Methacrylsäure
	157
	1/(1)
	gelb
	35, 39
	ESH
	nicht polymerisiert bei 200 kGy

	8
	Hydrox. Leinöl +

Methacrylsäure
	159
	6
	braun
	39
	ESH
	nicht polymerisiert bei 200 kGy

	9
	Rüböl +

Methacrylsäurenitril
	160
	3
	braun
	35, 39
	ESH
	nicht polymerisiert bei 200 kGy

	10
	Ricinusöl + Pyridin + Methacrylsäurechlorid
	164, 178
	3
	braun
	35, 36
	ESH
	nicht polymerisiert bei 200 kGy

	11
	Glycerin +

 Undecensäure
	185, 188
	3
	gelb
	41, 42, 45
	UV

radikalisch
	nicht polymerisiert 
bei 15 x 80 W/cm

	12
	Glycerin + 

Acrylsäure
	189, 192, 1098, 211, 213, 244
	3
	hellgelb
	48, 49, 50, 54, 59
	ESH

UV radialisch
	ESH: hart bei 200 kGy 
UV: hart bei 4 x 80 W/cm
Acetontest > 200 DH

	13
	Hydrox. Leinöl + Acrylsäure
	245
	3
	dunkel-braun
	56
	ESH
	Weich, anpolymerisiert

	14
	Epoxidiertes Leinöl


	-
	-
	hellgelb,
etwas trüb
	49
	ESH
UV kationisch
	ESH: nicht polymerisiert bei 200 kGy
UV: hart bei 4 x 80 W/cm


Funktionalität: Anzahl der theoretisch möglichen, radikalisch polymerisierbaren Acrylgruppen

PH: Pendelhärte,  DH: Doppelhübe.

